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Presentación 
  

En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desde hace varios años, se ha trabajado en 

aspectos relativos a la aplicación de la ingeniería en diversos ámbitos de la tecnología de 

materiales, lo que se ha traducido en un generador importante de proyectos para el sector 

mecánico e industrial. Lo anterior ha permitido la producción de un gran número de tesis 

de licenciatura y posgrado, teniendo con esto un impacto muy favorable en cuanto a la 

formación de recursos humanos. 

 

Materiales no metálicos es una asignatura fundamental tanto del área como en general. En 

concreto, lo que se propone es el desarrollo e implementación de 11 prácticas de 

laboratorio que contengan los objetivos y donde se expliquen los pasos a seguir para el 

desarrollo de cada experimento. También se incluyen las actividades que los alumnos deben 

realizar. La parte de conceptos generales será pedida a criterio del profesor para la entrega 

del reporte correspondiente. Los protocolos desarrollados permitirán complementar los 

conocimientos proporcionados en la teoría.  

 

Dentro del plan de estudios de Ingeniería Mecánica se tiene la asignatura de Materiales no 

Metálicos en el 7o semestre de la carrera, y sería esta asignatura la principal beneficiada del 

desarrollo de este manual, pero indirectamente materias como Tecnología de Materiales 

de la carrera de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Materiales de la carrera de 

Mecatrónica, también. Actualmente, el laboratorio se desarrolla sin un manual formal, y si 

bien son temas asociados a la teoría, la gran mayoría de los protocolos requieren una 

actualización y, en algunos casos, el desarrollo desde cero. Por lo que el objetivo que se 

persigue con la generación de este manual es el de establecer un documento formal de las 

prácticas de laboratorio que permita una relación más cercana con el curso de teoría y con 

esto fomentar un mejor aprendizaje de parte de los alumnos. 

 

En el manual de laboratorio que a continuación se presenta, cada protocolo incluye una 

breve introducción acerca del tema central de la práctica, el material y equipo necesario 

para desarrollarla, la metodología a detalle, así como las actividades a desarrollar por el 

alumno para elaborar su reporte final. 

 

Finalmente, se agradece al personal de la Unidad de Apoyo Editorial de la Facultad su valiosa 

colaboración para la edición de este manual. 

Ciudad Universitaria, agosto de 2019 
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