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18.3  APÉNDICE III に Datos de Gravedad Específica 

 

OA-GRA08b ME-ICP81 

Numero de G.E. Mn 

Muestra Unidad % 

83 3.46 33.3 

88 3.71 43.3 

125 3.19 24.9 

130 4 45.60 

136 3.65 41.4 

140 3.57 36.50 

145 3.85 48.9 

155 3.47 35.7 

160 3.54 41.4 

175 3.89 44.9 

220 3.7 42.5 

225 3.58 39.60 

230 3.76 36.1 

235 3.71 42.50 

240 3.59 48 

290 3.22 29.9 

295 3.56 36.60 

300 3.33 39 

305 3.61 39.30 

315 4.08 48.90 

320 3.9 50.8 

325 3.62 38.80 

330 3.54 36.9 

335 3.67 37.80 

340 3.53 34.6 

345 3.42 27.40 

350 3.48 33.30 

355 3.9 43.10 

360 4.17 46.80 

Average 3.645 39.58 

   

   Muestras de material estéril 

 

OA-GRA08b ME-ICP81 

Número de G.E. Mn 

Muestra Unidad % 

85 2.74 3.85 

310 3.28 19.7 

 

  


