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5. Modelación del material. 

5.1.   Curvas de compactación (gráfico w%  vs  d  para diferentes energías de compactación EC). 

 

Tesis Prof esional

“ Caracterización de la resistencia de un material de banco para su uso como relleno compactado”

Present an:

M arco Antonio Aburto Aburto y David Rodríguez López

Dir ige: Archivo Escala

M .I. Ricardo Rubén Padilla Velázquez conaggamd SIN

Concept o: Dibujo Fecha Figura

Gráfico %w vs γd para cada energía de compactación RPEC
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Gráfico %w vs γd para cada energía de compactación
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5.2.   Envolventes de resistencia sin humedecer, para diferentes energías de compactación (gráfico de  c  y     para diferentes EC).  
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Gráfico c y φ para diferentes energías de compactación RPEC
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Resistencias Ponderadas por Energía de Compactación
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